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На основании Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры вступительные испытания для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего профессионального образования (СПО) соответст-
вующего профиля устанавливаются образовательной организацией. Для посту-
пающих на базе СПО соответствующего профиля организация определяет соот-
ветствие направленности (профиля) программ бакалавриата направленности 
(профилю) СПО и содержание вступительных испытаний на базе СПО в соответ-
ствии с направленностью (профилем) программ бакалавриата. Содержание про-
граммы вступительных испытаний по материаловедению в машиностроении для 
лиц, поступающих на обучение на базе СПО соответствующего профиля, состав-
лено с учётом этого соответствия. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Разделы и тематический план 

СТРОЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Основы строения материалов. Кристаллическое и аморфное состояние ве-

щества. Кристаллическое строение неорганических веществ. Металлы и неметал-
лы. Типы кристаллических решеток.  

Полиморфные превращения в кристаллических веществах. Анизотропия 
кристаллов и изотропия кристаллических тел. Идеальное и реальное строение 
материалов. Дефекты кристаллического строения.  

Кристаллизация металлов. Строение слитка. Аморфное строение неоргани-
ческих веществ. Стекла. Аморфное и кристаллическое строение органических ве-
ществ.  

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статические испытания. Определение прочности при испытаниях на растя-
жение, сжатие, изгиб и кручение.  

Определение твердости.  
Динамические испытания. Определение ударной вязкости.  

 
ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ. МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ 

Сплавы. Типы соединений, образующие структуру сплавов. Диаграммы со-
стояния сплавов двухкомпонентных систем.  

Методы упрочнения сплавов. Упрочнение термической обработкой. Упроч-
нение пластическим деформированием. Наклеп и рекристаллизация. 

Сплавы системы «железо — углерод». Компоненты и фазы в сплавах «же-
лезо — углерод».  

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
Виды термической обработки. Основы термической обработки сталей. Пре-

вращения в сталях при нагреве. Превращения в сталях при охлаждении.  
Технология термической обработки. Отжиг. Закалка. Отпуск (старение). 

Нормализация.  
Поверхностное упрочнение. Химико-термическая обработка. Поверхностная 

закалка.  
СТАЛИ 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Влияние уг-
лерода. Влияние примесей.  

Классификация сталей по качеству. Маркировка сталей. Легированные ста-
ли. Особенности взаимодействия легирующих компонентов с железом и углеро-
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дом. Влияние легирующих компонентов на превращения, структуру и свойства 
сталей.  

Конструкционные стали.  Стали общего назначения. Машиностроительные 
конструкционные стали. 

ЧУГУНЫ 
Белые и отбеленные чугуны. Чугуны с графитом. Влияние графита на свой-

ства чугунов. Серый чугун. 
Высокопрочный чугун. Чугуны с вермикулярным графитом. Ковкий чугун. 

Термическая обработка чугуна. 
 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 
Медь и сплавы на ее основе.  
Алюминий и сплавы на его основе. 
Магний и сплавы его основе. 
Титан и сплавы на его основе. 
 

2. Основные умения и навыки 
 
Экзаменуемый должен знать/понимать: 
-закономерности и практические способы воздействия на механические 

свойства металлических сплавов путем изменения их химического состава и 
структуры; классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упроч-
няющей термической обработки и области применения сталей - основных мате-
риалов промышленности. 

- принципы проведения закалки и отпуска сталей различных марок;  
- методы измерения твердость для контроля результатов термической об-

работки;  
уметь: 
работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной литера-

турой по материаловедению; выбирать материалы, способы и режимы упрочняю-
щей обработки для изделий различного назначения. 

владеть: общими навыками по анализу требований к материалу и способ-
ности выбора материала изделий машиностроения работающих в различных ус-
ловиях эксплуатации. 

 
Пример контрольно-измерительного материала 

(собеседование) 
 

1. Медь и сплавы на ее основе. 
2. Поверхностное упрочнение. Химико-термическая обработка. 

Поверхностная закалка. Термомеханическая обработка. 
 

Критерии оценки ответов абитуриентов на собеседовании 

 
75 - 100 баллов, в том случае, если абитуриент: 
• обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 
примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий. 

• дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов измере-
ния. 
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• технически грамотно выполняет чертежи, схемы и графики, со-
путствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой систе-
мой условных обозначений. 

• при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 
главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по кур-
су физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных пред-
метов. 

• умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по заданному 
вопросу. 

60 - 74 балла в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 
требованиям, но абитуриент: 

Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправит самостоятельно, или при небольшой помощи преподавателя. 

39 - 59 баллов в том случае, если абитуриент правильно понимает сущ-
ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

• обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 
материаловедения, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 

• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для реше-
ния заданий различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического при-
менения теорий. 

• отвечает неполно на вопросы, или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение. 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос-
произведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы преподавателя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 

38 и менее баллов в том случае, если абитуриент: 
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 
• имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, кото-

рые не может исправить даже при помощи преподавателя. 
 

  



Пример

1. Какой должна быть дли
если линейная усадка ч

2. Влияние тeмпepaтypы o
рисунке. Определите твер

3. Укажите зон

 

4. Определите массу
5 мм, зная, что плотнос
ностью до двух знаков 
5. Определите массу

5 

р контрольно-измерительного матер

(письменный экзамен) 

Часть 1 

ина модели для отливки чугунной загот
чугуна 1%? 

oтпycкa нa мexaничecкиe cвoйcтвa cтaл
рдость стали по Роквеллу при темпера

  
ны усталостного разрушения на изломе

 

у стального листа длиной 20 см, шири
сть стали – 7,8 г/см3. Ответ запишите в
после запятой. 
у медного цилиндра длиной 12 см, ра

риала 

отовки длиной 0,55 м, 

ли 40Х показано на 
атуре отпуска 400°С.

е детали. 

 

иной 10 см, толщиной 
в килограммах с точ-

радиусом 4 мм, зная, 
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что плотность меди – 8,9 г/см3. Ответ запишите в кг. 
6. Рассчитайте относительной удлинение испытываемого образца, зная, что 
l1=150 мм, а l0=10 мм. 

7. Рассчитайте относительное сужение испытываемого образца, зная, что S0 = 
250 мм2, а S1 = 200 мм2. 
8. Определите, какое количество цинка (в процентах) содержится в латуни 
марки Л96. 
9. Определите, какое количество хрома (в процентах) содержится в легиро-
ванной стали 40ХГТР. 
10. Определите приблизительное (до десятых долей процента) содержание уг-
лерода в стали: У10 

 
Часть 2 

 
11. Поясните, как изменяется плотность дислокаций при пластической дефор-
мации металлов. Объясните, какое влияние это оказывает на свойства металла. 
Где это применяется? 
12. Два  материала  имеют  равную  прочность,  но  различную  пластичность. 
Какому из них следует отдать предпочтение с точки зрения надёжности при ра-
боте в условиях растяжения?  

13. Для  изготовления  молотка  необходима  сталь,  имеющая  в  отожженном 
состоянии твёрдость по Бринеллю 200 НВ. К какой группе сталей по назначению 
должна принадлежать эта сталь, сколько в ней углерода, как она маркируется? 
14. Для нужд промышленного предприятия необходимо произвести поверхност-
ное упрочнение изделий из стали 20. Разработайте технологию обработки, опи-
шите происходящие в стали превращения, примерные свойства полученного из-
делия. 
15. Рабочие органы некого оборудования подвергаются механическому нагру-
жению и интенсивному изнашиванию. Для их упрочнения применяется цемента-
ция на глубину 1..1,5 мм и закалка до 55b60 HRC. Предложите сталь для изго-
товления детали машины и разработайте технологию упрочняющей обработки. 
16. Подберите сталь, которая соответствует наиболее правильному решению 
задачи по выбору  материала для поршневых пальцев диаметра 30 мм двигате-
лей внутреннего сгорания при условии, что временное сопротивление 400 МПа, 
твердость 6062 HRC. 
17. Необходимо изготовить вал, который вращается в подшипниках скольже-
ния. Быстроходные валы, вращающиеся в подшипниках скольжения, требуют 
высокой твердости цапф. Предложите сталь для изготовления быстроходного 
вала и разработайте технологию термической (химико-термической) обработки. 
  




